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Тернарні галогеніди Талію та Плюмбуму є перспективними 

матеріалами для нелінійної оптики та оптоелектроніки, в тому числі 

для детекторів іонізуючого випромінювання. 

Tl3РbІ5 плавиться конгруентно при 639 К та кристалізується в 

ромбічній просторовій групі (ПГ) P212121. Tl3PbBr5 плавиться при 

665 К і є диморфною. Низькотемпературна (НТ) модифікація є 

ізоструктурною до йодиду, а високотемпературна (ВТ) 

кристалізується у тетрагональній ПГ P41. 

Для дослідження системи Tl3PbBr5–Tl3PbI5, методом прямого 

сплавляння попередньо очищених відповідних бінарних галогенідів, 

було синтезовано 17 зразків. Їх дослідження проведене методами ДТА 

та РФА. Побудована діаграма фазових рівноваг системи Tl3PbBr5-

Tl3PbI5 є евтектичного типу. Тверді розчини на основі НТ модифікації 

Tl3PbBr5 та Tl3PbI5 становлять 0-4 мол. % та  80-100 мол. % Tl3PbI5 

відповідно. В той же час, додавання Tl3PbI5 приводить до стабілізації 

ВТ-модифікації Tl3PbBr5 до низьких температур із утворенням 

широкої області твердих розчинів, яка при 300 К займає інтервал  10-

74 мол. % Tl3PbI5. За даними РФА, механізм їх утворення полягає у 

планомірній заміні атомів брому на йод у його кристалографічних 

позиціях. В межах розчинності має місце планомірне зростання 

періодів елементарних комірок. Використовуючи метод Бріджмена-

Стокбаргера одержано кристал Tl3PbBr2.5I2.5. Досліджені спектри 

поглинання кристалу  в діапазоні температур 100-300 К і оцінена Eg, 

яка становить 2.45 еВ при 100 К та 2.36 еВ при 300 К. 


